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Celem pracy byla ocena parametréw charakteryzujacych jako$é, wydajnosé i wlasciwosci
fizyczne skor gotowych pozyskanyeh od kéz rasy saanefskiei, alpejskiej oraz mieszancow
w pierwszym pokoleniu rasy saanefskiej z anglo-nubijska. Skéry szeéciomiesieeznych kozlat
mieszaficow rasy saanefiskiej z anglo-nubijska wyrdznialy si¢ pelnoScia w dotyku, migkkoScia
i elastycznoScia oraz zwigelymi pachwinami i bokiem. Sa to wlaSciwosei pozadane w czasie
przetwarzania i formowania skory na wierzchy obuwiowe. Wysokie warto$ci parametréw
charakteryzujacych wlaSciwosei mechaniczne badanych skor, jak rowniez ich cechy sense-
ryczne, wskazujg na ich pelna przydatnesé technologiczng w zakresie wymagan stawianych
skorom rekawiczkowym, galanteryjnym, odziezowym i obuwiowym.

SLOWA KLUCZOWE: skéry kozlat / wierzchy obuwiowe

Cennym surowcem ubocznym pozyskiwanym w czasie uboju koz sg skory. Powin-
ny one by¢ jednak racjonalnie wykorzystane, zgodnie z ich wladciwoéciami. Na wartosé
koficowa skor wplywa szereg czynnikow hodowlanych. Prace Gueneya i wsp. [1],
Harknessa [2] 1 Maijali [6] omawiajg zagadnienia dotyczgqce wplywu warunkow utrzy-
mania kOz na przebieg procesow fizjologicznych w tkance skornej, a w konsekwencji
na jej wiasciwosci uzytkowe w gotowym wyrobie. Na zalezno$ci wystepujace pomie-
dzy cechami kéz migsnych a jako$cig ich skér wskazujg badania Khana i wsp. [5].
W wyniku krzyZowania koz ras krajowych z importowanymi rasami migsnymi popra-
wiono cechy warto$ci rzeznej tych zwierzat [3, 4, 8]. Jak dotad podejmowano w Polsce
niewiele badan dotyczacych oceny warto$ci technologicznej skor kozlat mieszancow
[9, 10].
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Celem pracy byta ocena parametroéw charakteryzujgcych jakos¢, wydajnos¢ i wia-
Sciwoscel fizyczne skor gotowych pozyskanych od koz rasy saanefiskiej, alpejskiej oraz
mieszafcoéw w pierwszym pokoleniu rasy saanenskiej z anglo-nubijska. Dokladne po-
znanie tych parametréw postuzylo do ustalenia przeznaczenia garbarskiego ocenianych
skor.

Material i metody

Material do badan obejmowal 18 skér kozlat, po 6 sztuk z kazdej z trzech grup
doS$wiadczalnych: rasy saanenskiej (SA), alpejskiej (ALP) oraz mieszancdw w pierw-
szym pokoleniu rasy saanenskiej z anglo-nubijska (SAAN). Zwierzeta zostaly ubite
w wieku okoto 190 dni. Skéry surowe zwazono, zmierzono ich powierzchnie 1 przewie-
ziono do laboratorium Krakowskich Zakladdéw Garbarskich S.A. w Krakowie. Nastgp-
nie zostaly one poddane garbowaniu chromowemu, wedlug metodyki opracowanej
w KZG S.A. specjalnie dla tego typu surowca. Z miejsc standardowych wycigto probki
do analiz fizycznych, takich jak: wytrzymalodé na rozcigganie, odpornos¢ na rozdzie-
ranie i wydtuzenie maksymalne. Posluzyty one do kontroli jakoSci wyprawy i oceny
parametréw wytrzymalo$ciowych badanych skor.

Oceny jakoS$ci i przeznaczenia badanych skér dokonano w laboratorium KZG S.A.
na podstawie ich wlasciwosci fizycznych, cech iloSciowych i parametrow wydajnosei
powierzchniowej oraz wskaznikéw jakosciowych oceny organoleptycznej. Jako
wskaznika przy ustalaniu przeznaczen garbarskich wykorzystano normy PN-86/P-22225
1 PN-81/P-22221 do oceny przydatnodci skér na obuwie, odziez, rgkawiczki i inng galanterie.

Zebrane dane opracowano statystycznie metoda jednoczynnikowej analizy warian-
¢ji z uwzglednieniem wplywu grupy genetycznej. Istotno$¢ rdznic miedzy $rednimi
analizowano za pomocy testu Duncana.

Wyniki i dyskusja

Najbardziej wyrGwnane na calej powierzchni okazaly sie skory SAAN, o spadku
grubodci ponizej 7%. Skory wszystkich badanych grup do$wiadezalnych charakteryzo-
waly sig niewielkim spadkiem gruboSci, co wskazuje, ze moga one by¢ przeznaczone
do wyrobu zaréwno rekawiczek 1 galanterii, jak odziezy czy obuwia. Zwiazane jest to
z mozliwo$cig uzyskania powierzchni wykroju o zblizonych wilasciwosciach mecha-
nicznych. Najwyzszy wspolczynnik wydajno$ci powierzchniowej uzyskaty skory kozlat
rasy alpejskiej (tab. 1).

Wyzsza warto$¢ tego wskaznika uzyskano w do$wiadczeniu Zapletala 1 wsp. [9]
w grupie mieszaficow po kozlach burskich (57,2 dm%/kg). Wyzsza wydajno$¢ powierz-
chniowa skor kozlgt rasy alpejskiej §wiadezy o wickszej ciagliwosci tych skor, ktora,
podobnie jak miekko$¢ i gietko$¢, wynika ze struktury siatkowej wiokien kolageno-
wych. Skory z wiekszych kozlat, zwanych skoczkami, sy najlepszym surowcem garbar-
skim do produkcji rekawic (gléwnie damskich) i galanterii oraz wierzchéw obuwio-
wych typu szewro [7]. Uzyskane w pracy wyniki w pelni to potwierdzaja.
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Tabela 1 -Table 1
Cechy iloSciowe i parametry wydajnodci powierzchniowej skor
Quantitative traits and parameters of skin surface efficiency

Wyszezegolnienie Grupa — Group

Specification SA ALP SAAN
Masa ciala przed ubojem (kg) X 29.62 27,95 25.28
Body weight at slaughter (kg) S 3,65 1.98 2,58
Musa skory surowej (kg) X 2.07 1,90 1.94
Weight of hide (kg) S 0.28 0,23 0.49
Grubosé skodry surowej (inm) X 1,80 1,86 1,56
Thickness of skin (mm) S 0,20 0,28 0,15
Spadek gruboéei skory (%) X 9.80 14.29 6,39
A decrease in the skin thickness (%) S 5,12 5.78 4.22
Powierzchnia skory surowej (dm?) X 60,217 55.84" 45,75M
Surface of hide (dm™) S 5,35 6,00 5.36
Powierzchnia skory gotowej (dn) X 59,00 57,33" 48,00
Surface of leather (dm™) N 7,29 2,34 9,27
Wspblezynnik wydajnodei

powierzchniowej skor (dm/kg) 3 X 28.74 30,32 23,90
Coefficient of leather surface (dm7kg) S 3,30 1,60 7.25

SA —rasa saanefiska - Saanen breed; ALP - rasa alpejska — Alpine breed; SAAN ~ krzyzdwka rasy saanefiskiej
(samica) z rasg anglo-nubijska (samicc) — crossbred of Saanen (female) and Anglo-Nubian (male) breed
Wartodci oznaczone tymi samymi literami rdznig si¢ istotnie na poziomie P<0,05 (mate litery) lub P<0,01
{duze litery) — Values marked with the same letters differ significantly at P<0.05 (small letters) or P<0.0]
{capital letters)

Wytrzymalos¢ na rozeiaganie w grupie SAAN byla wyzsza niz w pozostalych gru-
pach. Przeprowadzone badania nie wykazaly jednak istotnych réznic pomiedzy grupami
kozlat w zakresie parametréw wytrzymalo$ciowych., Wiadciwosci fizyczne skor SAAN
wskazuja, ze nadajg si¢ one bardzo dobrze tak na odziez, jak i na obuwie (tab. 2). Rase
saanefiskg (SA) cechowaly gorsze wskazniki jako$ciowe w pordéwnaniu z pozostalymi
grupami doSwiadczalnymi. Skory kozlat tej rasy posiadaly co prawda bardzo dobra
migkko$¢, elastyczno$¢ 1 pelno$¢ w dotyku oraz delikatne uziarnienie lica, ale charak-
teryzowaly si¢ szorstkimi i clenkimi pachwinami. Zaobserwowano takze delikatne uzy-
fowanie (tab. 3). Skory SAAN cechowala natomiast zaréwno bardzo dobra pelnogé
w dotyku, jak 1 znaczna migkko$¢ i elastyczno$é. Wyrdznialy sie duza $cistodcia
w pachwinach i boku [10].

Skéry szeSciomiesigeznych kozlat mieszancdw rasy saanenskiej z anglo-nubijska
{(SAAN) wyroznialy si¢ pelno$ciag w dotyku, migkkodcig 1 elastycznoéceig oraz zwiezly-
mi pachwinami i bokiem. Posiadaly delikatng strukturg, duza ciagliwo$é 1 plastycznosé.
Mickkod¢ 1 elastyczno$é tych skor wskazuje na ich zwartg i w pelni uksztattowang
strukture widkien kolagenowych. Sg to wlasciwosci pozadane w czasie przetwoOrstwa
i formowania skory na wierzehy obuwiowe. Wysokie warto$ci parametréw charaktery-
zujgcych wilagciwo$ei mechaniczne badanych skor, jak réwniez ich cechy sensoryczne,
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Tabela 2 - Table 2
Wiadciwodci fizyczne badanych skér
Physical propertics of examined leathers

Warto$¢ wskaznika Wymagaila wg norm

Wskaznik Value of indicator Stundards according to norms
Indicator (PN-74/P-22101)

SA ALP SAAN obuwie rekawiczki odziez

shoes gloves clothes

Wytrzymalo$¢ na
rozcigganie (MPua) X 12,22 12,65 12,80 12 210,0 2110
Tensile strenght (MPa) S 3,24 2,84 2,94
WydluZenie
maksymalne (%) x 60,31 51,50 62,43 30-110 =50 3580
Elongation at break (%) S 8,70 4,43 106
Odpornosé na
rozdzieranie (daN/mm) 3,75 343 3,50 3.0 =20 =30

[3FS ]

Tear strength (daN/mm) 0,71 0,57 0,90

Tabela 3~Table 3
WskaZniki jakoSciowe oceny sensorycznej skor gotowych
Quality indicators for sensory estimation of leathers

Procent skér o pozadanych cechach

Grupa Percentage of leathers with desired positive properties
Group petnodé w dotyku niigkka pachwiny i boki delikatne
(dobry chwyt) i elastyczna Scisle uziarnienie lca
fullness at touch soft and elastic firm groins delicate graining
and flanks of the frontsurfuce

SA 83 100 33 83

ALP 100 100 50 83

SAAN 100 100 30 80

SA —rasa saaneniska - Saanen breed; ALP —rasa alpejska — Alpine breed; SAAN — krzyzowka rasy saaneiskie]
(samica) z rasy anglo-nubijsky (samiec) — crossbred of Saanen (female) and Anglo-Nubian (male) breed

wskazujg na ich pelng przydatno$¢ technologiczng w zakresic wymagan stawianych
skérom rgkawiczkowym, galanteryjnym, odziezowym i obuwiowym.
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Tanner’s destination of hides from Saanen, Alpine
and Anglo-Nubian x Saanen crossbred kids

Summary

The aim of the study was to estimate parameters defining efficiency, quality and physical
properties of leathers from kids of Saanen, Alpine and Anglo-Nubian x Saanen goats. Leathers
originating from six months old Anglo-Nubian x Saanen kids distinguished themselves with full-
ness, softness and clasticity in touch as well as by concise groins and side. These desirable
properties are important during processing and forming leathers on the tops of shoes. High values
of parameters defining physical properties and sensory features of examined feathers indicate their
full technological usefulness and meeting a range of requirements for clothes, shoes and fancy
£00ds.
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